Quimica 4 Medio Electivo 2 Material de Apoyo
Polimeros

Objetivo: Conocer y comprender los polimeros en general y su compaosicion
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=QqlIDDTOAOgk
https://aplicalaguimica.wixsite.com/inicio/4-med-elec

Consultas: profesorkarim4dmedioelectivo@gmail.com
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Quimica 4 Medio Electivo 2 Material de Apoyo: Polimeros en General

POLIMEROS
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A partir de lo observado, épodrias definir qué es un mondémero y un
polimero?

¢Que son los Polimeros?

Los polimeros son macromoléculas (grandes moléculas) formadas por
unidades pequenas, denominadas mondmeros, que se repiten generalmente
segun un patron, como muestra la imagen anterior.

Estas macromoléculas estan presentes en nuestra vida cotidiana, como por
ejemplo, en los envases de plastico, en la clara del huevo, en la celulosa, el
ADN, el algodon, en las proteinas, en el caucho natural y sintético
(vulcanizado), en le poliéster, en el polietileno, etc.

Los polimeros son macromoléculas obtenidas por repeticion de moléculas
simples llamadas mondmeros, mediante una reaccion de polimerizacion.

Las reacciones de polimerizacion se dividen en dos grandes grupos, las
reacciones de adicion y las de condensacion.
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CLASIFICACION DE LOS POLIMEROS

Los polimeros se clasifican considerando tres grandes criterios, segun su
origen, la estructura de su cadena y la composicion de su cadena.

Como se ha definido anteriormente, segun el primer criterio (origen), se
distingue dos grandes tipos: naturales y sintéticos.

Polimero Natural Polimero Sintético
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CLASIFICACION DE LOS POLIMEROS

El segundo criterio (estructura de su cadena), hace referencia a la forma en
la que se unen los mondmeros respectivos, que puede ser lineal o
Ramificada, los polimeros lineales suelen generar materiales moldeables,
mientras que los polimeros ramificados, producen materiales rigidos.

Polimero Lineal Polimero Ramificado
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CLASIFICACION DE LOS POLIMEROS

Finalmente, el tercer criterio (composicion de la cadena), clasifica a los
polimeros segun los mondmeros que los conforman, senalando como
homopolimeros a aquellas macromoléculas formadas por la repeticion de un
mismo mondmero y copolimeros, a las macromoléculas constituidas por dos
0 mas unidades monomeéricas.

Homopolimeros Copolimeros
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LOS COPOLIMEROS

Los copolimeros a su vez tienen su propia clasificacion estos son:
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copolimero de injerto
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POLIMEROS
Segun sus aplicaciones (propiedades mecanicas)

Elastomeros : son materiales con muy bajo mddulo de elasticidad
y alta extensibilidad; es decir, se deforman mucho al someterlos a
un esfuerzo pero recuperan su forma inicial al eliminar el esfuerzo
siempre que no se haya deformado mas alla del limite elastico. Ej:
isopreno, siliconas

Plasticos: Son aquellos polimeros que, ante un esfuerzo
suficientemente intenso, se deforman irreversiblemente, no
pudiendo volver a su forma original. Hay que resaltar que el
término plastico se aplica a veces incorrectamente para referirse a
la totalidad de los polimeros.

Fibra: Presentan alto modulo de elasticidad y baja extensibilidad,
lo que permite confeccionar tejidos cuyas dimensiones
permanecen estables. Ej: nylon y poliéster Es importante sefalar
que las fibras estan siempre constituidas por polimeros dispuestos
en cristales. Tienen que ser capaces de poder empaquetarse
segun un ordenamiento regular, a los efectos de alinearse en
forma de fibras Tienen buena fuerza tensil, pero por lo general
tienen baja fuerza compresional.




Quimica 4 Medio Electivo 2 Material de Apoyo: Polimeros en General

POLIMEROS

Segun su comportamiento a alta temperatura.

Segun su resistencia a altas temperaturas

Termoplasticos: que fluyen al calentarlos y se vuelven a
endurecer al enfriarlos. Su estructura molecular presenta pocos (o
ninguno) entrecruzamientos. En general son de estructura
unidimensional y tienen peso molecular muy elevado, son
generalmente rigidos a temperatura ambiente pero se vuelven
blandos y flexibles al elevar la temperatura pudiendo moldearse
bajo presion.

Termoestables o Termorigidos: que se descomponen
quimicamente al calentarlos, en vez de fluir. Este comportamiento
se debe a una estructura con muchos entrecruzamientos, que
impiden los desplazamientos relativos de las moléculas. Son
polimeros de estructura tridimensional forman moléculas rigidas
de peso molecular relativamente bajo, que originan sustancias
duras, insolubles y de gran resistencia a ablandarse por
calentamiento.
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Caracteristicas de los POLIMEROS

Es dificil poder imaginar que exista alguna relacion entre la clara del huevo,
el papel, un envase de bebida desechable y el material genético de una
célula. Sin embargo, si analizamos detenidamente la estructura de las
moléculas que conforman cada uno de los ejemplos senalados, veremos que
tienen caracteristicas comunes. Por ejemplo:

e Todas estas moléculas poseen una masa molecular muy alta, mayor a
10000 unidades, caracteristica por la cual también se llaman
macromoléculas (de macro = grande).

e Estan formadas por unidades estructurales que se repiten siguiendo, casi
siempre, un patron determinado. Esta particularidad les confiere el nombre
de polimeros, donde cada unidad se conoce como mondmero

Fibrillas de
Pared celular celulosa

Molécula de celulosa (polimero de glucosa con enlaces 8 1-4)



